
6,000,75

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

Warstwa ścieralna z SMA 8, gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

AC 22P, gr.7cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W, gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

0/31,5mm z kruszywa C90/3, gr.20cm

wymiana gruntu do głębokości 0,8 m

na grunt niespoisty, Is>= 0,98

doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1

Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30cm

Ława betonowa C12/15 z oporem, gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30cm

Ława betonowa C12/15 z oporem, gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

0,75

Kruszywo łamane stab. mechanicznie, gr.20cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie, gr.20cm


