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BADANIE ROWNOSCI

ROZBUDOWA UKLADU DOGOWEGO W REJONIE OS. ZIELINIEC

ul.Warszawska

koryto warstw konstrukcyjnych

Réwnos¢ podiuzngd Réwnosé poprzeczna Spadek
Km Pomierzony ( ¢cm )| Pomierzony ( cm ) | Wymagany| Projektowany (%) | Pomierzony (%) Roznica
lewa | prawa | lewa | prawa lewa | prawa | lewa | prawa| lewa | prawa
0+045 0,4 0,3 0,9 0,2 +2,0 cm -2,0 2,0 -2,4 1,7 0,4 0,3
0+095 0,9 1,7 1,4 1,6 +2,0 cm -2,0 2,0 -2,2 23 0,2 -0,3
0+145 1,9 1,9 1,0 0,9 +2,0 cm -2,0 2,0 -1,6 1,8 -0,4 0,2
0+195 1,8 0,1 0,2 0,1 +2,0 cm -2,0 2,0 -2,4 7 0,4 0,3
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BADANIE ROWNOSCI

ROZBUDOWA UKLADU DOGOWEGO W REJONIE OS. ZIELINIEC

ul.Warszawska

Warstwa kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

R6wnos¢ podiuznd Réwnosé poprzeczna Spadek
Km Pomierzony ( cm )| Pomierzony ( cm ) | Wymagany | Projektowany (%) Pomierzony (%) Roéznica
lewa | prawa| lewa | prawa lewa | prawa lewa prawa lewa prawa
0+045 1,0 1,5 1,8 1,7 +2,0 cm -2,0 210 -1,9 1,9 -0,1 0,1
0+095 1,6 0,5 1.3 1,0 32,0 cm -2,0 2,0 -1,6 1,9 -0,4 0,1
0+145 0,1 1,6 1,0 1,5 +2,0 cm -2,0 2,0 -2,0 1,9 0,0 0,1
0+195 0,9 0,2 0,5 1,9 +2,0 cm -2,0 2,0 -2,2 2.3 0,2 -0,3
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BADANIE ROWNOSCI

ROZBUDOWA UKLADU DOGOWEGO W REJONIE OS. ZIELINIEC

ul.Warszawska

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Réwnosé podiuznal Réwnosé poprzeczna Spadek
Km Pomierzony ( ¢m ) | Pomierzony ( cm )| Wymagany | Projektowany (%) Pomierzony (%) Réznica
lewa | prawa | lewa | prawa lewa | prawa| lewa | prawa lewa prawa
0+045 0,6 0,0 1,8 1.5 32,0 cm -2,0 2,0 -2,2 1,8 0,2 0,2
0+095 16 1,8 0,3 1,7 +2,0 cm -2,0 2,0 -1,7 2,1 -0,3 -0,1
0+145 1,5 0,2 0,9 1,8 2,0 cm -2,0 2,0 -2,4 2,0 0,4 0,0
0+195 1,6 1,0 1,6 1,2 +2,0 cm -2,0 2,0 -1,8 1,6 -0,2 0,4
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BADANIE ROWNOSCI

ROZBUDOWA UKLADU DOGOWEGO W REJONIE OS. ZIELINIEC

ul.Warszawska

Podbudowa zasadnicza
z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10cm

ROWNos$¢ podiuznRéwnosé poprzeczn Spadek
Km Pomierzony (cm Pomierzony ( cm | Wymagany Projektowany (%] Pomierzony (%) Roéznica
lewa | prawa | lewa | prawa lewa |prawa| lewa | prawa lewa prawa
0+045 0,4 0,5 0,5 0,2 0,9 cm -2,0 2,0 -2,3 1,8 0,3 0,2
0+095 0,2 0,3 0,2 0,3 +0,9 cm -2,0 2,0 -1,8 1,5 -0,2 0,5
0+145 0,6 0,2 0,3 0,4 0,9 cm -2,0 2,0 -1,8 2,0 -0,2 0,0
0+195 0,4 0,3 0,8 0,9 0,9 cm -2,0 2,0 -2,2 23 0,2 -0,3
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BADANIE ROWNOSCI
ROZBUDOWA UKLADU DOGOWEGO W REJONIE OS. ZIELINIEC

ul.Warszawska

Warstwa wigzaca AC 16W 8 cm

Rownosé pod{uindRéwnosé poprzeczng Spadek
Km__| Pomierzony ( cm ) |[Pomierzony ( cm )| Wymagany Projektowany (% Pomierzony (%) Roznica
lewa | prawa | lewa | prawa lewa |prawa| lewa | prawa lewa prawa
0+045 0,2 0,0 0,2 0,2 +0,6 cm -2,0 2,0 -2,3 24 0,3 -0,4
0+095 0,6 0,5 0,0 0,4 10,6 cm -2,0 2,0 -2,1 2,1 0,1 -0,1
0+145 0,1 0,2 0,4 0,4 +0,6 cm -2,0 2,0 -1,9 2,3 -0,1 -0,3
0+195 0,4 0,4 0,4 0,1 +0,6 cm -2,0 2,0 -1,7 1,8 -0,3 0,2
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TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszyniskiego 1A Tel. 693-930-562
62-420 Strzatkowo Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B

Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.0. Nr spr.: ST/2017/03845

s Nr klienta: ST/2017/00058
-§ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM
% Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Stonecznie
g Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+048, przyczoétek od str.Poznania, grn. w-wa
S |Pochodzenie: - Data badania: 01.08.2017
= Plyta-@ [mm]: 300 Zawarto$¢ wody [M%
Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 11

Krzywe obcigzenie-osiadanie
naprezenie [MPa]

0,000.00 0,05 0,10 0.15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
0,0 - -

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

To S ‘J
MPa mm

Obciazenie 1
0,00 0,00
0,05 0,27
0,10 0,49
0,15 0,69
0,20 0,86
0,25 1,02
0,30 1,15
0,35 1,27
0,40 1,38
0,45 1,50
Odcigzenie
0,35 1,49
0,25 1,47
0,15 1,38
0,05 1,21
0,00 0,95
Obciazenie 2
0,00 0,95
0,05 1,08
0,10 1,18
0,15 1,26
0,20 1,33
0,25 1,37
0,30 1,42
0,35 1,49

DOKUMENTACS
POWYKONAWCE

Opracowat:

.08.2017 Badanie przeprowadzono zgodnie z
{ procedurg badawczg PB/002/09,
warto§¢ modutdéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35
MPa

Rozdzielnik:

i,

| 7

Badanie wykonat:

Autoryzowat:

f/“. f“‘\%told Skoczylas

Data: 01.08.2017
Strona 1/1

e do badanej prébki. Info. dotyczace prébki nie s

odpowiegzfalnosci za sposéb
catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0. /

a przed em kontroli. Lab. nie ponosi
pobrania oraz opis probek niepobranych przez TPA. Powielapi€ sprawozdania z badania inaczej niz w
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TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszyniskiego 1A Tel. 693-930-562
62-420 Strzatkowo Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B

Zleceniodawca: STRABAG Sp.zo.0.
Parzniewska 10
PL 05-800 Pruszkow

Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec

Rodzaj materiatu: Granit

Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+070, przyczétek, od str.Swarz
Pochodzenie: -

Plyta-@ [mm]: 300

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano

Informacje o badaniu

Krzywe obcigzenie-osiadanie
naprezenie [MPa]

Nr spr.:

ST/2017/03746

Nr lab.: TPA/ST/17/1786
Nr klienta: ST/2017/00058

Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM

Pogoda:

edza, grn. w-wa
Data badania:
Zawarto$¢ wody
Ramie:

0,000.00 0,05 0,10 0,15 0.20 0,25 0,30 0,35 0,40
0,0 t ; T

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

2,0

s e
s o

Opracowat:

wartos¢ modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35

MPa

Sk P/BD/569 0 ™
Wyniki z badan ofir noszg sie wytgcznie do badanej probeki.
odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez
cato$ci wymaga pisemne;j zgody TPA Sp. z 0.0. ~—

Zapeta Drucia&e,'j//\Z 017 Badanie przeprowadzono zgodnie z
U/\ \ ( ( procedurg badawczag PB/002/09,

i

Autogyzowat

Info. dotyczace probki nie $3 przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi
PA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w

Badanie wykonat:

" L,

/ Witold Skocjzé

Pochmurno

28.07.2017
[M%
1:1

DOKUMENTAC )|

POWYKONAWCZA

Data: 28.07.2017
Strona 1/1




TPA Sp. z o.0.

Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszynriskiego 1A
62-420 Strzatkowo

fe=d
o
>

Tel. 693-930-562
Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B -
Zleceniodawca: STRABAG Sp.z o.0. Nr spr.: ST/2017/03747

Kontrakt/nr zlec.:

Miejsce badania:
Pochodzenie:
Plyta-@ [mm]:

Informacje o badaniu

Rodzaj materiatu:

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano

Parzniewska 10

lab.:
PL 05-800 Pruszkéw Nr lab TPA/ST/17/1787

Nr klienta: ST/2017/00058
Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM
Granit Pogoda: Pochmurno

ul.Warszawska, km 0+080, pas wylaczenia, od str.Swarzedza, grn. w-wa
- Data badania:

300 Zawarto$¢ wody [M%
Ramie:

28.07.2017

1:1

O S
MPa mm
Obciazenie 1

Krzywe obcigzenie-osiadanie

naprezenie [MPa]

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

0,15

| 000 |
0,05

1,10
Odciazenie
0,35 1,41
0,25 1,28
0,15 1,21
0,05 1,05
0,74

o le]
T
(S }e]

0,20

o
N
(3]

0,30
0,35
0,40

o
2N
o

3 sie wytgcznie do badanej prébki. Info. dotyczgce probkit
posob pobrania oraz opis prébek niepobranych przez TPA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w
catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp.zo.0.

Obcigzenie 2
000 [ 074 |
SiEE =

0,15 1,08

-
N
o

1,26
0,35

DOKUMENTAC /A
POWYKONAWCZA

Badanie wykonat:

Badanie przeprowadzono zgodnie z

procedurg badawczg PB/002/09, \ \Lw Q«
warto$é modutdéw odksztatcenia i L Or rek ela
wskaznika odksztatcenia obliczono

dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35 Autoryzowat:
MPa P

A Witold Skoczylas

Data: 28.07.2017
Strona 1/1

nosi

nie g przedmiotem kontroli. Lab. nie po




TPA Sp. z 0.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

=
°
>

ul. P. Wyszyniskiego 1A Tel. 693-930-562
62-420 Strzatkowo Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B

Zleceniodawca: STRABAG Sp.z o0.0. Nr spr.: ST/2017/03869
Parzniewska 10 Nr lab.: TPA/ST/17/1844

|

2 PL 05-800 Pruszkow )

K Nr klienta: ST/2017/00058

§ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM
_% Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Stonecznie

g Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+100, str.P, zatoka autobusowa, od str.Swarzedza

S |Pochodzenie: - Data badania: 01.08.2017

= Plyta-@ [mm]: 300 Zawartos¢ wody [M%

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1

Krzywe obcigzenie-osiadanie

Oo S
naprezenie [MPa] MPa mm

00 0000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 Obciazenie 1
0 ; ; ) 000 | o000 |
o
. 030 | 066 |
T
E
o o | 045 | 099 |
5 5
g g | 035 | 097 |
S
-3
=
c | oo o
§' 0.99 Obcigzenie 2
| 000 | 047 |
| 005 | 052 |
EwlEun 2,0 | | A ¢
DOKUMENTACJA
L6% ,»‘. ¢ g AT .1
Opracowat: Badanie wykoénat: * A L

Tkl

Autoryzowat:

Zaneta Druci 1,08.2017 Badanie przeprowadzono zgodnie z
j LM/ P procedurg badawczg PB/002/09,
wartos¢ modutéw odksztatcenia i

wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35
MPa

/ —  Witold Skoczy

i Data: 02.08.2017
Strona 1/1

Wyniki z badan odnosza sig wytacznie do badanej prébki. Info. dotyczace prébki nie sg-przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi
odpowiedzialnosci za Sposdb pobrania oraz opis prébek niepobranych przez TPA. Povy,iélanie Sprawozdania z badania inaczej niz w

catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z o.0. ¥




TPA Sp. z 0.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszynskiego 1A Tel. 693-930-562

62-420 Strzatkowo Fax
Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B -
Zleceniodawca: STRABAG Sp.zo.0. Nr spr.: S§T/2017/03868
Parzniewska 10 )
Nr lab.:
2 PL 05-800 Pruszkéw r . TPA/ST/17/1843
K Nr klienta: S§T/2017/00058
-§ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa ukladu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM
2 Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Stonecznie
g Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+175, lewoskret przed wysepka
S |Pochodzenie: - Data badania: 01.08.2017
= Pyta-@[mm]: 300 Zawartoéé wody [M%
Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1

Krzywe obcigzenie-osiadanie
0o S
naprezenie [MPa]) MPa mm

00000 005 010 015 020 025 030  0gs 040 045 050 Obciazenie 1
0.0 ‘ . . ,

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

Opracowat: Uwaga:

Zanita ruciarek /@1.08.2(017 Badanie przeprowadzono zgodnie z
&l 2 i procedurg badawczg PB/002/09,
warto$é modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0 35

aelle)lic

Rozdzielnik:

Autoryzowat: )
L 4

Data: 02.08.2017
Strona 1/1
Wyniki z badan edr noszg sie wytacznie do badanej prébki. Info. dotyczace probki nie sg prZedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi

odpowiedzialno$ci za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez TPA . Pewielanie sprawozdania z badania inaczej niz w
catoéci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.




TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszyriskiego 1A
62-420 Strzatkowo

Tel. 693-930-562
Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B

fead
:
N >

Zleceniodawca:

i

Kontrakt/nr zlec.:
Rodzaj materiatu:
Miejsce badania:
Pochodzenie:
Piyta-@ [mm]:

Granit

300

Informacje o badaniu

STRABAG Sp. z o.0. Nr spr.: ST/2017/03867
Parzniewska 10 :
lab.:

PL 05-800 Pruszkow N I TPA/ST7/1842

Nr klienta: ST/2017/00058
Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM

Pogoda: Stonecznie
ul.Warszawska, km 0+200, lewoskret za wysepka

Data badania: 01.08.2017

Zawartos$é wody [M%

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1
Krzywe obcigzenie-osiadanie ———
y a T oe T s
naprezenie [MPa] MPa mm
00000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 Obciazenie 1
0.0 = » v ‘ 0,00 0,00
P,OS 0,23
0,10 0,36
0,15 047 |
~ 0,20 0,55
0,25 0,69
0,30 0,80
T 0,35 0,92
E 0,40 1,03
© Q2 0,45 1,12
i é A Odciazenie
e 2 035 1,11
g. O 0,25 1,06
0,15 0,89
= 0,05 0,75
= - 0,00 0,55
f Obciagzenie 2
0,00 0,55
0,05 0,70
1.3 0,10 0,76
0,15 0,82
0,20 0,90
0,25 0,96
0,30 1,02
0.35 1:09

E dero/ E gent

DOKUMENTACI

1,8

A
POWTKUNAWCZA

Opracowat:

fﬁWW

Uwaga:

procedurg badawczg PB/002/09,
warto$¢ modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35
MPa

Rozdzielnjk: byg

Badanie przeprowadzono zgodnie z

Badanie wykonat:
AL

Skoc

Data: 02.08.2017
Strona 1/1

Autoryzowat

Wyniki z badan odnoszg si¢ wytacznie do badanej probki.

cato$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. zo.0.

Info. dotyczace probki nie sa pfzedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis prébek niepobranych przez TPWMZIanie sprawozdania z badania inaczej niz

"




TPA Sp.z o.o.

Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszynskiego 1A

Tel. 693-930-562

]

=
>

P

62-420 Strzatkowo Fax [RORy SRR L
Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B -
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z 0.0. Nr spr.: ST/2017/03696
Parzniewska 10 ;
Nr lab.: TPA/ST/17/1751
2 PL 05-800 Pruszkow _
5 Nr klienta: ST/2017/00058
§ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KL.SM
,?_) Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Pochmurno
g Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+048, przyczétek, od str.Poznania, din.w-wa
S |Pochodzenie: - Data badania: 26.07.2017
= |Pyta-@ [mm]: 300 Zawartosé wody [M%
Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1
Krzywe obcigzenie-osiadanie
y q T To S ]
naprezenie [MPa] MPa mm
000000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 Obciazenie 1
0o ; v ‘ j 0,00 0,00
| 0,05 0,60
0,10 0,98
0,15 1,18
0,20 1,41
0,25 1,59
0,30 1,72
=3 0,35 1,86
E 0,40 2,05
© K 0,45 2,16
C [t . .
© @ Odciazenie
()] B o]
@© .u!; - 0,35 2,16
£ 8 025 | 211
E 0,15 1,99
=~ 0,05 1,76
,:_; 0,00 1,45
) . Obciazenie 2
- 0,00 1,45
0,05 1,59
0,10 1,71
0,15 1,81
0,20 1,90
0,25 1,98
0,30 2,06
0,35 2,12
Eswn| 83,3 MPJ
Edwr| 160,7 | MPa Ese/Ewer| 1,9 @ Kﬁ i A
| 1 DOKUMENTAC
Opracowat: Uwaga: Badanie wykonaa’f: :
Zaneta" iarg{(/26.07 017 Badanie przeprowadzono zgodnie z 3 g /
[M/ 0/\(‘ procedurg badawczg PB/002/09, \ AMZ{} \(M QAL
warto§¢ modutdéw odksztatcenia i larek Zaneta
wskaznika odksztatcenia obliczono :
dla zakresu obcigzenia 0,25,0,35 | Autoryzowat: dd
MPa jf"' /// 3 V4
Roagzieinik " / Witold Skoczg;as
ozdzIRInik<rzy 87 Mrdfowicki L 7) i
upr. bud. GEFZ" 26 NTO/94 /./f/ Data: 26.07.2017
nr ewdZWKP/BD/5693/0 Strona 1/1
Wyniki zbadan odnoszg sie wytacznie do badanej probki. Info. dotyczgce probki nie sg przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi

odpowiedzialno$ci za sposéb pobrania oraz opis prébek ni
cato$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.

epob{apyCh przez TPA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w




TPA Sp. z 0.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

L
hJ
>

ul. P. Wyszyniskiego 1A Tel. 693-930-562

62-420 Strzatkowo Fax [ o
Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B -
Zleceniodawca: STRABAG Sp.z o0.0. Nr spr.: $T/2017/03529
Parzniewska 10 :
Nrlab.: TPA/STIM7/1679
2 PL 05-800 Pruszkéw _ A !
8 Nr klienta: S$T/2017/00058
-§ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa ukfadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KL.SM
L Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Stonecznie
g Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+071, przyczoétek, od str.Swarzedza, din.w-wa
S |Pochodzenie: - Data badania: 20.07.2017
= |Pyta-@ [mm}: 300 Zawartos¢ wody [M%
Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1

Krzywe obcigzenie-osiadanie
Oo
naprezenie [MPa]
Obciazenie 1

0,10 0.45
S5 E
0,20 0,71
030 | 099 |
005 | 1,00 |

0,00 0,72
Obciazenie 2

§EEE
0,05 0,76
015 | 099

DOKUMENTACJA
POWYK 0NWC

0,000.00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
0,0 T + T +

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

1,5

Opracowat:

Badanie przeprowadzono zgodnie z
procedurg badawcza PB/002/09,
wartos¢ modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35
MPa

“1/Autoryzowat:

Witold Skoczylatsfzé?

e Data: 21.07.2017
F o WKP/BD/E Strona 1/1
Wyniki z badan odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki. Info. dotyczace probki nie sa przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi

odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez TPA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w
catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z o.o0.

] (e2te i
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TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszynskiego 1A Tel. 693-930-562
62-420 Strzatkowo Fax

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 Zat. B

Zleceniodawca: STRABAG Sp.z o0.0. Nr spr.: ST/2017/03528
Parzniewska 10 ;
N %
PL 05-800 Pruszkow rlab TPA/ST/17/1678
Nr klienta: ST/2017/00058

Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Podbudowa z KL.SM
Rodzaj materiatu: Granit Pogoda: Stonecznie

Miejsce badania: ul.Warszawska, km 0+086, pas wytaczenia, od str.Swarzedza, din. w-wa

Pochodzenie: - Data badania: 20.07.2017

Ptyta-@ [mm]: 300 Zawarto$¢ wody [M%

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano Ramie: 1:1

Informacje o badaniu

Krzywe obcigzenie-osiadanie
naprezenie [MPa]

0,000.00 0,05 0,10 0,15 0.20 0,25 030 0,35 0,40 0,45 0,50
0,0 ; ; : , ;

. 000 [ 000

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

0,05 1,52
0,00 1,22
: Obciazenie 2
S N S 0,00 1,22
. : : 0,05 1,36
22 ; : - 0,10 1,48
0,15 1,56
0,20 1,65
0,25 1,70
. 030 | 177
035 | 183

“ee 2] DOKUMENTAC/A
n POWYKQNAWCIA

Opracowat: Uwaga:

/ 2h0¥.2017 Badanie przeprowadzono zgodnie z
procedurg badawczg PB/002/09,
warto$¢ modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono

! kidla zakresu obcigzenia 0,25-0,35

MPa

Badanie wykonat:

Iy

Autoryzowat:

mgr inz. Krzysztof Wolo
upr. buc. G.RI, 734
nr ewid.

Rozdzielnik:
Zzazielni Data: 21.07.2017

/ A\ Strona 1/1
Wyniki z bad&## odnosza sie wytacznie do badanej prébki. Info. dotyczace pfébki nie sg przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposob pobrania oraz opis prébek niepobranych wzez TPA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w

catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
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TPA Sp.zo.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszyniskiego 1A
62-420 Strzatkowo

Sprawozdanie z badania VSS wg PN-S-02205:1998 zat. B -
Zleceniodawca: STRABAG Sp.zo.0. Nr spr.: ST/2017/04981

Tel. 693-930-562
Fax

Parzniewska 10

NF lab.
PL 05-800 Pruszkéw re

Nr klienta:

Kontrakt/nr zlec.:
Rodzaj materiatu:
Miejsce badania:
Pochodzenie: -

Plyta-@ [mm]: 300

Mat. wyréwnawczy Nie stosowano

Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec

Granit Pogoda:

Informacje o badaniu

Ramie:

Krzywe obcigzenie-osiadanie
naprezenie [MPa]

0,000.00 0,05 0,10 0,15 0.20 0,25 0,30 0,35
0,0 1 +

0,40

Przedmiot badania: Podbudowa z KLSM

ul.Warszawska, km 0+289, pas wiaczenia, jez. pétnocna, din.w-wa
Data badania:

Zawarto$¢ wody [M%

0,50

Osiadanie [mm]

Wyniki / Wymagania

Een 833 | wee

Uwaga:
Badanie przeprowadzono zgodnie z
procedurg badawczg PB/002/09,
wartos¢ modutéw odksztatcenia i
wskaznika odksztatcenia obliczono
dla zakresu obcigzenia 0,25-0,35/”
MPa /

,/'

{
{
\
¥
“4
¥ Al :
/x/y

gt odnoszq sie wytgcznie do badanej probeki.

catoéci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. zo.0.

Badanie wykonat:

Autpryzowat:

Info. dotyczace prébki q,ié sg przedmiotem kontroli.
$ci za sposéb pobrania oraz opis prébek niepobranych przez TPA. Powielanie sprawozdania z

TPA/ST/17/2431
ST/2017/00058

Pogodnie

19.09.2017

11

(o )} S
MPa mm
| 000 | 000 |
| 015 | 039 |
| 040 | 089 |
045 | 100 |
| 035 | 099 |
000 | 032 |
| 000 | 032 |
010 | 058 |
| 035 | 099 |

DOKUMENTAC) A
POWYKONAWCT A
l

Witold Skoczy a‘yg,\

Data: 20.09.2017
Strona 1/1

Lab. nie ponosi
badania inaczej niz w




TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

ul. P. Wyszyniskiego 1A Tel. 693-930-562
62-420 Strzatkowo Fax -

|
e e e ]
- Sprawozdanie z badania lekka piyta dynamiczna wg TP BF-StB Teil B 8.3 "
| “ Zleceniodawca: STRABAG Sp. z 0.0. NF spr.: ST/2017/05480 |
i Parzniewska 10 :
L O5ET0 Pt Nr lab. TPAIST/7I2677 |
5 Nr klienta: ST/2017/00058
c o N ) - - . |
I S e
'@ Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Koryto |
|2 | |
o irRodzaj materiatu: Pospétka Pogoda: Deszczowo i
| 'g i‘Miejsce badania: ul.Warszawska ‘
| g Pochodzenie: - Data badania: 05.10.2017 1
= \
.~ Urzadzenie: lekka ptyta dynamiczna Masa [kg]: 10,0
‘ \
' Mnoznik korelacji: max. naprezenie normalne [MPa]: 0,10 ‘
e ————— —_—
! S - e \
| ‘ Miejsce badania =i
| |  [MPa]
| 3 274 |
\ .- I B 3
1
| ;
} i
i |
| |
| |
\
Opracowat! \ Badanie wykonat:
Z%}WL 6z / 05:10.2017 ‘
V ‘ 2 ;
| Autoryzowat: | 6;
| Wi ogzylas/
Rozdzielnik: . ‘ e
mgr inz. Krzysztof icki P AT R i
— _DOKUMENTAC/A
nrewi /BD/5693/01 \ A/ B (Y
" POWYKONAWCZA
y Data: 11.10.2017
e —

| Wyniki z badan odnoé?q’sie wytacznie do badanej probki. Info. dotyczace prébki nie sg p;z’édmiotem kontroli. Lab. nie ponosi |
' odpowiedzialnosci za sposcob pobrania oraz opis probek niepobranych przez TPA. Powiélanie sprawozdania z badania inaczej ‘
\

:\\niz w cafosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.

|
Strona 1/1 }
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TPA Sp. z o.0.
Laboratorium TPA Strzatkowo

Tel. 693-930-562
Fax -

ul. P. Wyszynskiego 1A
62-420 Strzatkowo

Sprawozdanie z badania |ekka ptyta dynamiczna wg TP BF-StB Teil B 8.3 Pospétka I
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z 0.0. Nr spr.: ST/2018/03845
Parzniewska 10 _
PL 05-800 Pruszkéw Nr lab.: TPA/ST/7/2677
3 Nr klienta: $T/2017/00058
c . - ———
@M
® |Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa ukladu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Koryto
o
g Rodzaj materiatu: Pospotka Pogoda: Deszczowo
'g Miejsce badania: ul.Warszawska
..g Pochodzenie: - Data badania: 05.10.2017
B Urzadzenie: lekka ptyta dynamiczna Masa [kg]: 10,0
max. naprezenie normalne [MPa]: 0,10
N — ==
[ Miejsce badania [M';;] 1
pkt.1 27,4
Opfacowat: | Uwaga: Badanie wykonat:
Zgre Pochodzenie: Zwirownia PIACH- cilla
vl
Sprawozdanie ST/2018/03845 z
dn.22.10.2018 zastepuje =
ST/2017/05480 z dn.05.10.2017 i 4
Autoryzowat: /
. g Witold Skoczyla's
Rozdzielnik: by R 2
K tof ¥dotowicki A // G K Um E ﬂ ?A & J A
mgr inz. Krzysz Y mmtar
bud. G,F.F%12/362/T0O/94 ; \] 3
i i P/BD/5693/01 # | ?GWWIK@NAWCZA
Data: 22.10.2018

Wyniki z badan o% si¢ wytgcznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie przedmiotem kontroli.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis prébek ni

kPowielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z o.0.

obranych przez pracownikéw TPA.

Strona 1/1
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( TPA Sp. z o.0.

[ Laboratorium TPA Strzatkowo
‘ ul. P. Wyszynskiego 1A Tel. 693-930-562

62-420 Strzatkowo Fax -
| Sprawozdanie z badania |ekka ptyta dynamiczng wg TP BF-StB Teil B 8.3 T
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z 0.0, Nr spr. ST/2017/05425 1
Parzniewska 10 )
PL 05-800 Pruszkow Nrlab.: TPAISTI7/2677
=) L Nr klienta: ST/2017/00058
C
= . — _
® | Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Koryto
0
8 Rodzaj materiatu: Pospétka Pogoda: Deszczowo
'g Miejsce badania: ul.Warszawska
.g Pochodzenie: - Data badania: 05.10.2017
a Urzadzenie: lekka ptyta dynamiczna Masa [kg]: 10,0
1 Mnoznik korelacji: max. naprezenie normaine [MPa]: 0,10
o - - Ey;
Miejsce badania [MI;;] ]
pkt.1 61,3
pkt.2 50,9
L
- L}
Opracgbwat: Badanie wykonat:
Zangt 57 05.10.2017
Autoryzowat:
— /[ Witold SkocZflas
Rozdzielnik: 87 inz. Szy’”o”;fpo”fjﬂkyWSg @ K Eag m E ﬂ ?ﬁ g
! Y
mgr inz. Krzw€ztof Wolowicki UPrawnienia budou s’
AT 73£2/362/TO/94 o kierowania gﬁxﬁ&?%?ﬂ')mﬂ - QQWYK@E@ AW(@&
. WKP/BD/5693/01 * OBRANICZERA specialiogei grogom | '
WKP/a083/0WoDy | !
( Data: 05.10.2017
Wyniki z badan ogﬁ/sz/q si¢ wylgcznie do badanej prébki. Info. dotyczace prébki hie sg przedmiotem kontroli. Lab. nie ponosi

odpowiedzialnosci za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez TPA. Powielanie sprawozdania z badania inaczej
niz w catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp.zo.0. )

Strona 1/1 j




/ TPA Sp.zo.0.

Laboratorium TPA Strzatkowo __
ul. P. Wyszynskiego 1A Tel. 693-930-562 HEE S L AR
62-420 Strzatkowo Fax - aaid Dastedl Budidia

|
L— — , — |
Sprawozdanie z badania lekka plyta dynamiczna wg TP BF-StB Teil B 8.3 Grunt rodzimy |

ST/2018/03846
TPAISTHTI2677

| Zleceniodawca: STRABAG Sp.z o.0. Nr spr.:
Parzniewska 10 Nr lab.-
PL 05-800 Pruszkéw B

5 Nr klienta: S$T/2017/00058
| o —_— S — . -_—
©
& |Kontrakt/nr zlec.: Rozbudowa uktadu drogowego Zieliniec Przedmiot badania: Koryto
0
g Rodzaj materiatu: Pospotka Pogoda: Deszczowo
g Miejsce badania: ul.Warszawska
"E Pochodzenie: - Data badania: 05.10.2017
B Urzadzenie: lekka ptyta dynamiczna Masa [kg]: 10,0
}— L max. naprezenie normaline [MPa]: 0,10
I e Ewi |
Miejsce badania [MPa]
pkt.1 61,3
pkt.2 50,9
£ - -
Uwaga: Badanie wyko
Sprawozdanie ST/2018/03846 z |
dn.22.10.2018 zastepuje @\) ‘
ST/2017/05425 z dn.05.10.2017 , e
’7
’ Autoryzowat:

— Witold Stéomz%
Rozdzielnilg;gr;rbigdz_ é(,-g},s_]zngl\évoi oweki 187 i 55, X 0 K !-g iﬂ E ﬁ? . A
L o 0. 7342/362¢T0/94 “mon'p,, . 'dl
. Prewid. WKP, B 7 'i”a WQ:’ ﬁ &
POWYKONAWCZA

'mj Data: 22.10.2018

Upr, WA e
40 ko, 1@Wnjep; :
beg cf\ TOWani, Tobo buqo""’&rfe
Rlanicze), e . Udowj,,

i
Ec). ey
Wikpy "98{7/0@5371 roggiye,
= b e
Wyniki z badan odnoszg sig wylgcznie do badanej probki. Informacje dotyc;acgpﬂ‘)bki nie sg prgzedmiotem kontroli. l
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob pobrania oraz opis prébek niepobranych przez pracownikéw TPA. [ Strona 1/ 1
Gowielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z o.0. J




